
REPORT No. 

@Ai?a EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT125/21 
Ostrowiec świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 1112 w Siechnica Works order/Nr zlecenia: 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name!Element badany: Part (Draw.) No I Nr częsc (rysunkuji: Materiał / Materiał: 

Nr ID 21 Moduł nr 21 RAD/PWA/KO/M21/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 Nol,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: badania: 

skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 Q-;-l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52d.B+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l l Q-;-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 23.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN /SO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDTaccording to standard PN-EN /SO 9712 
UT3 

Podpis -·1utu 
l<ier~ S!1~ , k' 

L~ .,_ •-•rKrasowskl '-Z Rvf, - ,nc?c,, <;I . .-; 

Report Date: 23.12.2021 
Data ivvst. Raportu: 



REPORT No. 

effli&illfł EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT126/21 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia, 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name!Element badany: Part (Dra w.) N o I Nr częsc (rysunku)i: Materiał / Materia/: 

Nr ID 22 Moduł nr 22 RAD/PW A/KO/M22/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 ENIS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne] 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 

Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibrate: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: badania: 

skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+l00mm DAC Dsoir=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 5OdB+3dB 

DL2R-1 l 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 29.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Ki~ Podpis ._:;,.lk.atu 
SI~ 

ł ukasz R~1lrnczewski .......... TKrnowskl 

Report Date: 29.12.2021 
Data wJ:sf. Raportu: 



REPORT .No. 

@&illfł Nr protokołu: 
EXAMINATION REPORT 

UT UT127/21 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Siechnica Works order/Nr zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name!Element badany: Part (Draw.) N o / Nr częsc (rysunkuji: Materiał/ Materiał: 

Nr ID 23 Moduł nr 23 RAD/PWA/KO/M23/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation ofexamination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Modelsf Wzorce: Means of coupe/ Środek spr=ęgający: 
Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibrate: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 Q-;-l00mm DAC Dsmi=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-L00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l l 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 30.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
lnspected by/ Badający: Tomasz Krasowski /WJ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

~ 

1,;~ Sla,,a tu, ft 

om~ 
L uk·1s7 R I · '· '.Y ,aczcwski 

Report Date: 30.12.2021 
Data wi1st. Ranortu: 



REPORT No. 

@&illfł EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT128/21 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name/Element badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunkuli: Materiał/ Materiał: 

NrID 24 Moduł nr 24 RAD/PW A/KO/M24/01 S23SJR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakości I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/Ml01 ENIS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% snoinv + SWC (stvki technologiczne] 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek spr=ęgajqcy: 

Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: badania: 
skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+l00mm DAC DsoiF03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC DsoiF03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l l 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 30.12.2021 Badania wykonano po 24b od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

~ 

--- Ki-· 'I ' > 

I 
Lukasz Rvkaczcwski 

Report Date: 30.12.2021 
Data WfSI. Raportu: 



REPORT No. 

411D EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT129/21 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 1112 w Siechnica Works order/Nr zlecenia: 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name!Element badany: Part (Draw.) No I Nr częsc (rysunkuji: Materiał / Materiał: 

NrID 25 Moduł nr 25 RAD/PWA/KO/M25/01 S235JR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/Ml01 ENIS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 

Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: badania: 

skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+I00mm DAC Dsott=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC Dsott=03mm Reference curve 50dB+3dB - 
DL2R-1 l 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 31.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W !JADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOP/EN UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 

[(i~ 

UT3 

,~~ ST,nat 

•- •-•rKtasowskl I ukasz Rvkaczewski 

Report Date: 31.12.2021 
Data wrst. Raportu; 



REPORT No. 

@hillfł EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT001/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Pu rch ase r/ Zamaw iajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part nam ef Element badany: Part (Draw.) No I Nr qiśc (rysunkuji: Materiał / Materia/: 

Nr ID 26 Moduł nr 26 RAD/PW A/KO/M26/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/Ml01 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane tlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% snoinv + SWC (stvki technolegiczne] 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC OiUOlej 

Range of Metod of Reflektor for Levelof Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0-c-l00mm DAC Dsntt=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-.l00mm DAC Dsntt=03mm Reference curve 5OdB+3dB 

DL2R-l l 0-c-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 03.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
lnspected by/ Badający: Tomasz Krasowski /WJ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 

l<i1.:row UT3 KP ~ P=~u - 
J 111,-, ,vb1c7ewski ......... .,T Krasowsk i 

Report Date: 03.01.2022 
Data 1vrsl. Ruuortu. 



REPORT No. 

@hif& EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT002122 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Siechnica Works order/Nr zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name!Element badany: Part (Draw.) No/ Nr c=ęśc (rysunkuji: Materiał/ Materiał: 

NrID 27 Moduł nr 27 RAD/PWA/KO/M27/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279 

EN ISO ll666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania; 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% snoinv + SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek spr=ęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC OiVOlej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Za/a-es estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 Q-;--I00mm DAC Dsott=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 Q-;--IOOmm DAC Dsott=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-11 Q-;--20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 04.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski /Wl Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 - 

~ 

Pod~u Sltnat 

u-•-·r~ Lukc1sz Rvlrncze\'/Skl 

Report Date: 04.01.2022 
Data wvst. Raoortu: 



REPORT No. 

@&ilfił EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT003/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Siechnica Works orde1·/Nr zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part nam el Element badany: Part (Draw.) No I Nr c=ęśc (rysunkuji: Materiał/ Materia/: 

NrID 28 Moduł nr 28 RAD/PW A/KO/M28/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 581 7 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 ENIS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% snoinv + SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgojqcy: 
Urzqdzenie do badwi: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0-:-l00mm DAC DsoJF03mm Reference curve 52d8+3dB 

4S 8x9-60 0-:-l00mm DAC DsoJF03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-ll 0-:-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 04.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski lWI Kierownik ZKP: 
CERTYF/KA T KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

~ 

K~-- 
S!1nat rt 

om Krasowsk i Lukasz Rykaczewski 

Report Date: 04.01.2022 
Data wrst. Raportu: 



REPORT No. 

@tiD EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT004/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Siechnica Works order/s» zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name/E/emenl badany: Part (Draw.) No/ Nrczęsc (rysunkuji: Materiał/ Materiał: 

Nr ID 29 Moduł nr 29 RAD/PWA/KO/M29/01 S23SJR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakości I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny + SWC (styki technologiczne] 
Examination instrument: Models!W:orce: Means of coupe/ Środek spr:ęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of 
Reflektor for Level of Sensitivity of 

Heades/ calibra te: reference: 
G/0111ice: observation: Za/a-es estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: badania: 
skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC Dso~03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l l 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 05.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

~ 

'P 
S1Jnat M \,1~row1 

om Krasowski ,ae1ewski Luk::\:: .. - 
Report Date: 05.01.2022 
Data wvst. Raportu: 



REPORT No. 

@&illfł EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT005/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part nam el Element badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunku}i. Materiał/ Materiał: 

NrID JO Modułnr30 RAD/PWA/KO/M30/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation ofexamination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcta: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (stvki technologiczne] 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC OiVOlej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektordo Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: 

skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0-;-I00mm DAC Dsmr=03mm Reference curve 52d8+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-I00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 5OdB+3dB 

DL2R-11 0-;-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 10.01.2021 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 - 

Pod~u Slłfl'II ert 
l',.ll'.i"OWll~ l 

/ .. _ •~•rKrasow$kl 
I .11bs~ewski 

Report Date: 10.01.2021 
Data wvst. Raportu: 



REPORT No. 

@hilli EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT006/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach ZP/6/2021 

Part name/Efement badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunku)i: Materiał / Materiał: 

Nr ID 31 Modułnr31 RAD/PW A/KO/M31 /01 S235JR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 ENIS023279 

EN ISO 116661 EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technclogiczne] 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: badania: 

skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC Dsmr03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-ll 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 11.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski lWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Podpis poslad - IU 

~p 
SI~ 

u ....... T~' 
I ukns7 RvknC7ewski 

Report Date: 11.01.2022 
Data wrst. Raoortu: 



REPORT No. 

@&i/tj EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT007/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia li 12 w Siechnica Works order/Nr zlecenia- 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach ZP/6/2021 

Part nam ef Element badany: Part (Draw.) No I Nr częsc (rysunkuji: Materiał / Materiał: 

Nr ID 32 Modułnr32 RAD/PW A/KO/M32/01 S23SJR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 ENIS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy; 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Levelof Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: 

skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0-:-I00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0-:-I00mm DAC Dso~03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-I I 0-:-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 11.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certfficate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

~ p P~~u K '- . 
Sl11natu lt 

w-•~-T~ ł_ uknsz R:,Arnczewskt 

Report Date: 11.01.2022 
Data W}'St. Raportu: 



REPORT No. 

«#łw'li@ EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UTOOB/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Works order/Nr zlecenia: 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name!Elemell/ badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunkuji: Materiał/ Material: 

NrID 34 Modułnr34 RAD/PW A/KO/M34/01 S235JR; S35SJR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No! Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO I 1666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne] 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek spr=ęgajqcy: 
Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 07100mm DAC DsoH-03111m Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 07100mm DAC DsoH=03111111 Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l 1 0720mm DAC 13ack rctlcction Rcfcrcnce curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 12.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski /WT Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W !3ADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOP/EN UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 

1 .J I UT3 
Podpis posiada lkatu \.IL:l'O\\'ll . /,J,..,) 
Slanatur M on 

• om Krasowski Lukas '·' k8C7l'\\ "ki 

Report Date: 12.01.2022 
Data w1,st. Raportu: 



REPORT No. 

«F~ EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT009/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamm,,iający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 1112 w Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwv w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name!Eleme111 badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunku)i: Materiał/ Moteriat: 

NrlD 35 Modułnr35 RAD/PW A/KO/M35/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/Ml01 EN 1S023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek spr=ęgający: 
Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next callbration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Po=io111 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: badania: 
skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 0+I00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+I00mm DAC Dsmr=03mm Reference curve 5OdB+3dB 

DL2R-I I 0+20mm DAC Back rellection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 13.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 

Data badania: 

Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski /WJ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN /SO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN /SO 9712 
UT3 _,~\) 

Podpb posiad lkatu Kicrn\, ni· 
Slenatu, ł!rt 

om Krasowsk i Lukas· -kac /.l'" ki 

Report Date: 13.01.2022 
Data wvst. Raportu: 



REPORT No. ,.~ EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT010/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name/E/emem badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunkuji: Materiał/ Materiał; 

Nr ID J6 Modułnr36 RAD/PW A/KO/M36/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziomjakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane tlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Levelof Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observa tion: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0-:-J00mm DAC D,uH-03mm Rcfcrcncc curvc 52dD I 3d[3 

4S 8x9-60 0-:-]00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL R-11 0-:-20mm DAC Back retlection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ 
Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 13.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Podpis poslad !katu Kicrowni · ~Kl 
S!Jnatut M ' 

• om Krasowsk i Luk .7 \._vkac?C\\ ski 

Report Date: 13.01.2022 
Data wvst. Raoortu: 



REPORT No. 

@&if& EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT011/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamai11iający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 1112 w Works order/Nr zlecenia: 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name/E/eme11t badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunku)i: Materiał/ Materiał: 

Nr ID 37 Modułnr37 RAD/PWA/KO/M37/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ .Nie IT30/Ml01 EN 1S023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badan; OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration date: 03.2023 Błock DAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny: badania: 

skalowania: odniesienia: 

4S 8x9-70 Q--;-J00mm DAC DsuH=03mm Reference curve 52d8+3dB 

4S 8x9-60 Q--;-JOOmm DAC Dsm,=03111111 Reference curve 50d8+3d8 

DL2R-11 Q--;-20mm DAC Back retlection Reference curve 52d8 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 14.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWJ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certfficate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 l--..icro\v11il'iLL!,P UT3 

Podpis po,lad )'flkatu ,, ---- 
~linatur M Lu n -. ,vlrnczewsk i 

• om Krasowsk i 

Report Date: 14.01.2022 
Data wvst. Raportu: 



REPORT No. 

@ii(a EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT012122 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓł. BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name!Elemenl badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunkuji: Materiał/ Materiał; 

Nr ID 33 Modułnr33 RAD/PW A/KO/M33/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/Ml01 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: to¾ spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technolo2iczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0+I00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve .'iOdB+3dB 

DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classitlcation of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 14.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 

Data badania: 

lnspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IW/ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Podpis poslad 
' 

!katu 1'- ICl"O\\ Il ik ~ Siinatur ert J 
~~ ' 

• om Krasowsk i .~ I 11k· . ( ZC\ I . vs {/ 

Report Date: 14.01.2022 
Data wvsl. Raportu: 



REPORT No. 

@hifa EXAMINATION REPORT 
Nr protokołu: 

UT UT013/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiający: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła 1112 w Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part name!Elemenr badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rvsunkuji: Materiał/ Materiał: 

Nr ID 38 Modułnr38 RAD/PW A/KO/M38/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B} 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Leni 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: Models!W=orce: Means of coupe/ Środek sprzegajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibra te: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 
obserwacji: Sposób oceny. skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 Q-;-J00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-]00mm DAC Dso~03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l 1 Q-;-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ 
Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 20.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IW/ Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certificate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Kierownil 
~~u 

,y 
Slpt __ -~·r Krasowski 

Luk, 7- _ "1C'7C\\•,k i 

Report Date: 20.01.2022 
Dala wvst. Raportu: 



REPORT No. 

«'§!'~ Nr protokołu: 
EXAMINATION REPORT 

UT UT014/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiqjący: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia li 12 w Works order/v» zlecenia 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part nam ef Element badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunkuji: Materiał/ Materiał: 

Nr ID Jg Modułnr39 RAD/PWA/KO/M39/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN IS023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane złącza: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badań: OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2 
Next calibration dale: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of Reflektor for Level of Sensitivity of 
Heades/ calibrate: reference: 

Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom 
examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: 

badania: 

4S 8x9-70 0-;-I00mm DAC Dsott=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 Q-;-l00mm DAC Dsott=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-l l 0-;-20mm DAC Back retlectron Reference curve 52dH 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ 
Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 20.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Jnspected by/ Badający: Tomasz Krasowski IWI Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W !JADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOP/EN UT3 
Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

f- Kicrow ·<Z 'I) --- 
~ 
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Łu as- vk;1c?e" ,:I·; 
Krasowsl<I 

Report Date: 20.01.2022 
Data wvst. Raportu: 



REPORT No. ·•~ EXAMINATION REPORT 
Nr prntokołu: 

UT UT015/22 
Ostrowiec Świętokrzyski PROTOKÓŁ BADANIA UT 

Purchaser!Zamawiajqcy: Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawia 1112 w Works order/Nr zlecenia; 

Szkoła podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Siechnicach ZP/6/2021 

Part nam ef Element badany: Part (Draw.) No/ Nr częsc (rysunku}i: Materiał/ Materiał: 

Nr ID 40 Modułnr40 RAD/PW A/KO/M40/01 S235JR; S355JR 
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality/ acceptacion: 
Obróbka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci I akceptacji: 

□ ■ EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B) 
Yes/Tak No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279 

EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2 
Examination joint.: VB Range of examination/Zakres badania: 
badane zlqcta: 10% spoiny konstrukcyjne+ SWC 

100% spoiny+ SWC (styki technologiczne) 
Examination instrument: ModelslW=orce: Means of coupe/ Środek sprzęgajqcy: 
Urzqdzenie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No2 
Next calibration date: 03.2023 BlockDAC Oil/Olej 

Range of Metod of 
· Reflektor for Level of Sensitivity of 

Heades/ calibra te: reference: 
Głowice: observation: Zakres estimate: Reflektor do Poziom examination: Czułość 

obserwacji: Sposób oceny: 
skalowania: odniesienia: badania: 

4S 8x9-70 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 52dB+3dB 

4S 8x9-60 0+l00mm DAC DsoH=03mm Reference curve 50dB+3dB 

DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB 

Classification of defects size: 
Ocena, położenie i orientacja wskazania: 

■ Acceptable 
Spełnia wymagania 

□ Not acceptable 
Nie spełnia wymagań 

Examination date: 21.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakończenia spawania 
Data badania: 
Inspected by/ Badający: Tom{ISZ Krasowski /WT Kierownik ZKP: 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH WG 
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEŃ UT3 
Certfficate of competence in NDTaccording to standard PN-EN ISO 9712 
UT3 

Kicrown·,k 1<..P 
Podplsposlad łutu 
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"- . .:..T krasowsk l I 11k' - , ,aczewc;\z i 

Report Date: 21.01.2022 
Data wrst. Raportu: 


