\Climatic

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

PROTOKOE BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotu:

UT UT125/21

Purchaser/Zamaviajgcy:
Szkola podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawia Il 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i: Material / Material:
e ip 21 Modut nr 21 RAD/PWA/KO/M21/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci/ akceplacyi:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
1 Yes/Tak ] No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dgcza: 10% spoiny Konstrukeyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W-=orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajgcy:
Urzgd-enie do badar; OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzgﬁl;::;:ef_or Lfevel Of_ Sensitivity of
cfzaowﬁj observation: Zakres estimate: Reflekior do. b Pet:gnce. examination: Czulos¢
’ obserwacji: Sposéb oceny: skalowania: B dnfe_slizgm‘ badania:
i 48 8x9-70 0-100mm DAC Dsm.-,=-ﬂ£;;1;m Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:
Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 23.712.2021 Badania wykonauo po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
ur3

Podpls katu
Signat,
Krasowski
Report Date: 23.12.2021

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Kieroymr, .
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\Climatics

Ostrowiec Swietokrzyski

UT

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotu:

UT126/21

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia:

ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nrczgsc (rysunku)i: Material / Material:
e 1D 22 Moduf nr 22 RAD/PWA/KO/M22/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
Cd YesiTak Ne/ Nie IT30/M101 EN 15023279
EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8§ Range of examination/Zakres badania:
badane gqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W-=orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajacy:
Ur=gd-enie do badan. OLYMPUS EPOCH600 No1,No 2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ ' Range of Metod of th;lleil;:‘(;ef.or Lfev.el Of_ Sensitivity of
Cffo'wiecj observation: Zakres estimate: Reflekior 0 re Pe l_gnce. examination: Czulos¢
’ obserwacyi: Sposob oceny: = OFIO, . badania:
skalowania. odniesienia:
48 8x9-70 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 29.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN iSO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 8712
urT3

Podpls ty
Signatur,
Krasowski
Report Date: 29.12.2021

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Kicrownik £ts

t ukas7 Rvkaczewski




\Cliaticy

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UT ur127/21

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Works order/Nr ziecenia:
ZP16/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nr czgsc (rysunku)i: Material / Material:
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Pocziom jakosci/ akceptacyi:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
O vesrar B No/nie EN 1023279
1T30/M101
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dqcza: 10% spoiny konstrukeyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W:zorce: Means of coupe/ Srodek spr-egajgcy:
Ur=qd=enie do badan. OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzgl(;l;tr:rtef.or Lfevel Of‘ Sensitivity of
e observation: Zakres estimate: Reflekior do re:tgnce. examination: Czulos¢
’ obserwacyi: Sposob oceny: stalowantar o dnioe;lioe’r':in' badania:
48 8x9-70 0+-100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:
Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spefnia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 30.712.2021 Badania wykonano po 24h od zakohczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWI
CERTYFIKAT KOMPETENCJ!I W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN I1SO 9712
urs

Podpls
Signa

Report Date:
Data wyst. Raportu:

30.12.2021

Kierownik ZKP:

}\ iLT() 11

“T>

l . r
ukasz Ry Kaczewski




\Ciinatic

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT
PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UT128/21

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedziba przy ul. Jana Pawla Il 12 w Siechnica
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Works order/Nr zleceniq:

ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nrczgsc (rysunku)i: Material / Materiai:
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
[ Yes/Tak e No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:

badane dqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W:zorce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgcy:
Urzqd-enie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: 03,2023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzgﬁll;tr(;rtef:or Lfev.el Of. Sensitivity of
Ge,?)w;j, observation: Zakres estimate: Reflektor dz; ok lf;_fo','"ce' examination: Czulos¢

obserwacji: Sposob oceny: S - dnie‘sienia: badania:
48 8x9-70 0+100mm DAC Dsp=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 30.12.2021 Badania wykonano po 24h od zakoinczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
uT3

Podpls tu
Signat:
Krasowski
Report Date: 30.12.2021

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

L.ukasz Rvkaczewski




\Climatics

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotu:

UTt129/21

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawla It 12 w Siechnica

Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Works order/Nr zlecenia:
Z2P16/2021

Part name/Element badany. Part (Draw.) No / Nr czgsc (rysunku)i: Material / Marerial:
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrébka ciepina: Przepis badania: Poziom jakosci / akceplacji:

EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
] Yes/Tak I No/ Nie 1T30/M101 EN 1S023279

ENISO 11666 / EN 1712 Level 2

Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC

100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument: Models/W-=orce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgey:
Urzgd-enie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
f soa
Heades/ Range of Metod of Rzgzlgtr(;rte.or Lfevel Of_ Sensitivity of
£a el observation: Zakres estimate: o HEFCETQIMEE® examination: Czuloit
Glowice: " N Reflektor do Poziom g
obserwacji: Sposob oceny: . . A badania:
skalowania: odniesienia:
4S 8x9-70 0-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm DAC Dspp=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:
Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagar

Examination date: 31.72.2021 Badania wykonano po 24h od zakoiczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajqcy: Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
urs

Podpls pos tw
Signa
Krasowski
Report Date: 31.12.2021

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Kierg KP

f ukas7 Rvkaczewski




\Climatic

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

PROTOKOE BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotu:

UT UT001/22

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nr czgsc (rvsunku)i: Material / Materiaf:
N D 26 Moduf nr 26 RAD/PWA/KO/M26/01 S235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka ciepina: Przepis badania: Poziom jakosci/ akceptacyi:

EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
L Yesrak M Nosnie IT30/M101 EN 15023279

EN SO 11666 / EN 1712 Level 2

Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:

badane Jqcza:

10% spoiny kenstrukecyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument: Models/W=orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajacy:
Urzgd=enie do badai; OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2
Next calibration date: 3 7023 Block DAC 0il/Olej
S f ol
Heades/ Range of Metod of Rzglei::_(;ef)r I}evel Of_ Sensitivity of
cACES observation: Zakres estimate: e rglerence: examination: Czulosé
Glowice: o " Reﬂeklor do Poziom .
obserwacji: Sposob oceny: . o . badania:
skalowania: odniesienia:
48 8x9-70 0-100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm ' DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie speinia wymagari

Examination date: 03.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakosiczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
uT3

Podpls 1}
Signat
Krasowski
Report Date: 03.01.2022

Daia wyst. Ruporiu.

Kierownik ZKP:

Kicrow

Grair




\Clinatic

Ostrowiec Swietokrzyski

UT

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT Ngo.
Nr protokotu:

UT002/22

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia-

ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nr czgsc (rysunku)i: Material / Marteriai:
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akcepiacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
] Yes/Tak . No/ Nie I1T30/M101 EN ISO23279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane ztqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W:zorce: Means of coupe/ Srodek spr=ggajgey:
Ur=gd-enie do badan; OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: 03 2023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ 'Range of Metod of Rzg;l;:(;rtef.or Lfev.el Of. Sensitivity of
Geliwi‘::' observation: Zakres estimate: Reflekior d(; L, Pelfnce. examination: Czuloé¢
) obserwacyi: Sposob oceny: i e 0 dn?e}l;::ia‘ badania:
4S8 8x9-70 0+-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R—1 1 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spefnia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 04.071.2022 Badania wykonano po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajqcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
urs3

Podpls po! u
Signat
omadz Krasowski
Report Date: 04.01.2022

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

1okasz Rvkaczewsk




\Climatic

Ostrowiec Swigtokrzyski

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UTo003/22

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedziba przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Szkotla podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Works order/Nr ziecenia-
ZP16/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nrczgsc (rysunku)i:

Material / Material:

Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
O Yes/Tak e No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane ziqcza: 10% spoiny kenstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/Wzorce: Means of coupe/ Srodek spr=egajacy:
Urzqd=enie do badai; OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: (3 2023 Block DAC Oil/Olej
Range of Metod of Reﬂle:l;tort f'or Lfevel Of_ Sensitivity of
ngsltzjf observation: Zakres estimate: ;z: ﬂ'e k:; 2:, ;0' re :o':?;fe' examination: Czulos¢
obserwacji: Sposob oceny: sl aa: o dnle-sienm: badania:
48 8x9-70 0-100mm DAC Dgpr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S8 8x9-60 0+-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

5 Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagar

Examination date: 04.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

ur3
Podpls
Signat
omagz Krasowski
Report Date: 04.01.2022

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

KierownyezIS -

Fukasz Rykaczewski




\Climatic

Ostrowiec Swigtokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT Ny,
Nr protokotu:

UTo004/22

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nr czgsc (rysunku)i:

Material / Material:

e 1D 29 Modul nr 29 RAD/PWA/KO/M29/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)

O vesrak B Nosnie IT30/M101 EN 15023279

ENISO 11666/ EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dqcza: 10% spoiny Konstrukcyjne + SWC

100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument: Models/W-orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajgey:
Ur=qd-enie do badawi: OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: (33023 Block DAC 0il/Olej

. Reflektor for —

Heades/ Range of Metod of calibrate: Lfevel Of‘ Sensitivity of
ot observation: Zakres estimate: Reflektor do rel)eol:g;nce. examination: Czulos¢
) obserwacji: Sposob oceny: skalowania: o dnieislienia' badania:

48 8x9-70 0+-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0-=100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

[ Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Data badania:

Examination date: 05.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakosiczenia spawania

Inspected by/ Badajqcy:

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

ur3
Podpls
Signat
OMasz Krasowski
Report Date: 05.01.2022

Data wyst. Raportu:

Tomasz Krasowski IWI
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

Kierownik ZKP:

[CETHYSAY \




\Clinatic

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UT UTo005/22

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkola podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawla |l 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Ejement badany: Part (Draw.) No / Nrczgsc (rysunku)i: Material / Material:
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Pociom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
O Yesrak B Nosnie IT30/M101 EN 15023279
EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane zqcza: 10% spoiny konstrukeyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W=orce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgcy:
Urzgd-=enie do badan: OLYMPUS EPOCH6Q00 No ]_, No2
Next calibration date: 3 2023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of thtgleill:tr(;l;ef.or Lfev.el Of_ Sensitivity of
C?Ii:wii:- observation: Zakres estimate: Reﬂektordo. rePel_gnce. examination: Czulos¢
) obserwacyi: Sposob oceny: o o badania:
skalowania: odniesienia:
4S8 8x9-70 0--100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0--20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, poloZenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Spefnia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 70.07.2021 Badania wykonano po 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

urs

Report Date:
Data wyst. Raportu:

10.01.2021

Kierownik ZKP:

Nierownt

{ ukasA Rvkaczewski




\Cliatics

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotlu:

UTo06/22

PurchaSer/Zammviajqcy.'

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nr czgsc (rysunku)i: Material / Materiat:
e 31 Modufnr31|  RADIPWA/KOIM31/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci/ akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
L Yesrar B Nosnie IT30/M101 EN 15023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane zlqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W=-orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajgcy:
Urzqd-=enie do badai: OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: (3 3023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzg;:l;r;ef.or Lfev.el Of. Sensitivity of
Ge;wij observation: Zakres estimate: Reflektor do rePel_gnce. examination: Czulos¢
’ obserwacji: Sposcb oceny: skalowania: o dnioe_sliz:'ia: badania:
48 8x9-70 0+100mm DAC Dspr=J3mm Reference curve 52dB+3dB
48S 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:
Ocena, poloZenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 11.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:  Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
urs

Podpls u
Signat
Krasowski
Report Date: 11.01.2022

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Fukasz Rvkaczewski




\Clinatic

Ostrowiec Swietokrzyski

UT

EXAMINATION REPORT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UT007/22

Purchaser/Zamawiajgcy:
Szkola podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnica

Works order/Nr zlecenia:

ZP/6/2021

Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nrczgsc (rysunku)i: Material / Material:
i 32 Modutnr32|  RADIPWA/KO/M32/01 $235JR; S3S5JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka ciepina: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
O Vesrak B Nornie EN 15023279
IT30/M101
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/W-=orce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgcy:
Ur=gd-enie do badar. OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2
Next calibration date: 032023 Block DAC Oil/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzi:;:ll::'(;rtef'or Lfev'el Of. Sensitivity of
e observation: Zakres estimate: Reflektor do e Pe s examination: Czutosé
’ obserwacji: Sposob oceny: e - dnioe‘sliz:’ia- badania:
48 8x9-70 0+-100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 52dB+3dB
48 8x9-60 0+-100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

B Acceptable

Spetnia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 11.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakoticzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
ur3

Podpls ikaty
Signat
Krasowski
Report Date: 11.01.2022

Data wyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Kierow

P

} ukasz Ryvkaczewski




REPORT No.
Nr protokotu:
EXAMINATION REPORT
UT UT008/22
Ostrowiec Swietokrzyski PROTOKOL BADANIA UT
Purchaser/Z(ml(lWiﬂquy.' Gmina Siechnice z siedziba przy ul. Jana Paw}a il 12 w Works order/nr zlecenia:
Szkola podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach Sicehiiang] ZP/6/2021
|
Part name/Element badany: Part (Draw.) No / Nrczesc (rvsunku)i: Material / Material: ]
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
| Yes/Tak &l No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
ENISO 11666/ EN 1712 Level 2

Examination joint.: V8

Range of examination/Zakres badania:

badane Zgcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/=orce: Means of coupe/ Srodek spr=¢gajqcy:
Urzqgd-enie do badan; OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
ktor fi i
Heades/ Range of Metod of Rf:t:leib:'(;;e?r Lfevel Of. Sensitivity of
S observation: Zakres estimate: Reflektor do rePeor_forllllce. examination: Czulost
observacyi: Sposob oceny: skalowania: o dnie-sienia: badanta:
4S8 8x9-70 0+100mm DAC Dspn=@3mm Relerence curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm DAC Dspu=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+20mm DAC Back rctlection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, poloZenie i orientacja wskazania:

5 Acceptable
Spefnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagar

Examination date: 12.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:  Tomuasz Krasowski IWIT Kierownik ZKP:
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

ur3

Report Date: 12.01.2022

Data wyst. Raportu:




\Cliatics

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

REPORT No.
Nr protokolu:

UT
PROTOKOL BADANIA UT

UTo009/22

Purchaser/Zamaviajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works orderv/Nr zlecenia:

ZP/6/2021

Part name/Element badany.:

Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i:

Material / Material:

Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrébka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci/ akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
[ Yes/Tak [ No/ Nie 1T30/M101 EN 1S023279
EN ISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dgcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC

100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/17-orce: Means of coupe/ Srodek spr=ggajacy:
Urzqd-enie do badan: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
Reflektor for : AT
Heades/ Range of Metod of calibr‘;te' Lfevel Of' Sensitivity of
Ge[‘;wiij observation: Zakres estimate: Reflektor do re:olifol:”ce. examination: Czulos¢
obserwacji: Sposob oceny: R, 5 dniejsienm: badania:
48S 8x9-70 0+100mm DAC Dspn=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

B Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagar:

Examination date: 13.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajqcy:

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

urs

Report Date:
Data wyst. Raportu:

13.01.2022

Tomasz Krasowski IWT
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

Kierownik ZKP:

TS Tz \P
J\lkl(‘\\l'l/!?/f i

Lui\u\ﬁ‘i/fj\ kaczew

ol




\Ciaiic

Ostrowiec Swigtokrzyski

UT

EXAMINATION REPORT

PROTOKOE BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UTo10/22

Purchaser/Zamawiajgey:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta f 12 w
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works order/Nr -lecenia:

ZP/6/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i:

Material / Material:

Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka ciepina: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
L] Yes/Tak 2] No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane Zqcza: 10% spoiny konstrukeyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/w-orce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgcy:
Ur=qd-=enie do badar: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: 3 023 Block DAC 0Oil/Olej
Range of Metod of Reﬂﬁll:tor f.or vl of Sensitivity of
Hgf;gf;{ observation: Zakres estimate: ;zj;ek,r;t;o' l'e',;eo.:?;,,ce: examination: Czutosé
obserwacji: Sposob oceny: S o dme—sienia: badania:
4S8 8x9-70 0+100mm DAC Dyu=@3mm Reference curve 52dB13dB
4S8 8x9-60 0+100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DIL2R-11 0+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

& Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 13.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

ur3

Report Date:
Data wyst. Raportu:

Tomasz Krasowski IWT
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

13.01.2022

Kierownik ZKP:

Kicrow n l;;;él\ P

Lula€Zz Rvkaczewski




\Cliratics

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotu:

UTo011/22

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12w
Szkotla podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany:

NriD 37 Moduf nr 37

Part (Draw.) No / Nrczgéc (rvsunku)i:
RAD/PWA/KO/M37/01

Material / Marerial:

S235JR; S355JR

Thermal processing:
Obrobka cieplna:

Regulation of examination:
Przepis badania:

Level of quality / acceptacion:
Poziom jakosci / akceptacyi:

EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
U Yes/Tak M No/ Nie 1T30/M101 EN 15023279
ENISO 11666 /EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania.

badane dqgcza:

10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument:

Models/w-orce:

Means of coupe/ Srodek spi=ggajgcy:

Urzgd-=enie do badai: OLYMPUS EPOCH600 No 1,No 2
Next calibration date: (32023 Block DAC 0il/Olej
Reflektor for e
Heades/ Range of Metod of za;br(;te' Lfevel Of‘ Sensitivity of
Gelaow::j observation: Zakres estimate: Reflektor do rel,eoli?;"ce' examination: Czulos¢
obserwacyi: Sposob oceny: skalowania: o dnie‘sienm: badania:
4S 8x9-70 0=100mm DAC Dspu=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0=-100mm DAC Dsp=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagan

Examination date: 74.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:  Tomasz Krasowski IWI
CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

NORM PN-EN ISO 8712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

urs

Report Date:

Data wyst. Raportu:

14.01.2022

Kierownik ZKP:

Kicrownik, ZI. P

Rvkaczewski




Climatice

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOF. BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokotlu:

UTo12/22

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i:

Material / Material:

Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka ciepina: Przepis badania: Poziom jakosci / akceplacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
U] Yes/Tak Bl No/ Nie IT30/M101 EN 1S023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:

badane dgcza:

10% spoiny konstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument:

Models/W-orce:

Means of coupe/ Srodek spr=egajacy:

Urzqd-enie do badai; OLYMPUS EPOCH600 No 1, No 2
Next calibration date: 03 2023 Block DAC 0il/Olej
Reflektor for S
Heades/ Range of Metod of ‘cet:l(:b:'(;te'o Lfevel Of. Sensitivity of
o observation: Zakres estimate: S hlehenes: examination: Czulos¢
owice: - X Reflektor do Poziom .
obsenvacyi: Sposob oceny: - gl badania:
skalowania. odniesienia;

48 8x9-70 0-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S8 8x9-60 0-100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+=20mm DAC Rack reflection Reference cunve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja vwskazania:

5} Acceptable

Spefnia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 14.01.2022 Badania wykonano pe 24h od zakonczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:

Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG

NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712

urs

Report Date:
Data wyst. Rapornu:

14.01.2022

Kierownik ZKP:




REPORT No.
Nr protokolu:

EXAMINATION REPORT

UT
PROTOKOL BADANIA UT

\Clinaticy

Ostrowiec Swietokrzyski

UTo13/22

Works order/Nr -lecenia:
ZP/6/2021

Purchaser/Zamawiajgcy: Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12w
Szkola podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach SieCHTgEEN

Part name/Element badany. Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i: Material / Material:
o ip 38 Modul nr 38 RAD/PWA/KO/M38/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
O vesrar M Noswie EN 15023279
IT30/M101
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane dgcza: 10% spoiny kenstrukcyjne + SWC
100% spoiny + SWC (styki technologiczne)
Examination instrument: Models/Wzorce: Means of coupe/ Srodek spr-egajacy:
Urzgd-=enie do badan: OLYMPUS EPQCH600 No1,No2
Next calibration date: (3 3023 Block DAC 0il/Olej
Heades/ Range of Metod of Rzgle;ll:tr(;rtef.or vael Of. Sensitivity of
o observation: Zakres estimate: Reflektor do re:t:gnce. examination: Czulos¢
) obserwacji: Sposéb oceny: il ostoml badania:
skalowania. odniesienia:
48 8x9-70 0-100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+-100mm DAC Dspr=@3mm ‘Reference curve 50dB+3dB
DIL2R-11 0+-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

1 Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie speinia wymagari

Examination date: 20.01.2022 Badania wykonano po 24h od zakonezenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy: Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
ur3

Podpls tu
Signat
Krasowski
Report Date: 20.01.2022

Datawyst. Raportu:

Kierownik ZKP:

Kicrow ni!,‘}jx’. P




\Climatic

Ostrowiec Swigtokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT

PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UTo014/22

Purchaser/Zamawiajgcy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta i 12w
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP16/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nrczgéc (rvsunku)i:

Material / Material:

e 39 Modut nr 39 RAD/PWA/KO/M39/01 $235JR; S355JR
Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrébka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)

O Yes/Tak ] No/ Nie 1T30/M101 EN 15023279

EN1SO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane zqcza: 10% spoiny konstrukcyjne + SWC

100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument:

Models/W=orce:

Means of coupe/ Srodek spr-egajgcy:

Ur=qd-enie do badari; OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: 03.2023 Block DAC Oil/Olej
Reflektor for T
Heades/ Range of Metod of calibrate: Lfev.el Of‘ Sensitivity of
g:w&sr observation: Zakres estimate: Reflekior do rePel_gnce. examination: Czulosé
' obsenvacji: Sposob oceny: T o dni.;_slzglr'xlia' badania:
4S8 8x9-70 0+-100mm DAC Dspu=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=23mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0+20mm DAC Back reflection Reterence curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, poloZenie i orientacja wskazania:

i Acceptable

Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spefnia wymagari

Examination date: 20.01.2022 Badania wykonano po 24k od zakoiczenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajgcy:  Tomasz Krasowski IWI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN IS0 9712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
uT3

Report Date:

Data wyst. Raportu:

20.01.2022

Kierownik ZKP:




\Clinaticy

Ostrowiec Swietokrzyski

EXAMINATION REPORT

UT
PROTOKOL BADANIA UT

REPORT No.
Nr protokolu:

UTo15/22

Purchaser/Zamawiajqcy.'

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w
Szkota podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach

Siechnicach

Works order/Nr zlecenia:
ZP/6/2021

Part name/Element badany:

Part (Draw.) No / Nrczgsc (rvsunku)i:

Material / Material:

Thermal processing: Regulation of examination: Level of quality / acceptacion:
Obrobka cieplna: Przepis badania: Poziom jakosci / akceptacji:
EN 17640/EN 1714 EN ISO 5817 (B)
L] Yes/Tak | No/ Nie IT30/M101 EN 15023279
ENISO 11666 / EN 1712 Level 2
Examination joint.: V8 Range of examination/Zakres badania:
badane zlgcza: 10% spoiny konstrukeyjne + SWC

100% spoiny + SWC (styki technologiczne)

Examination instrument: Models/W-orce: Means of coupe/ Srodek spr=egajgcy:
Urzqd=enie do badar: OLYMPUS EPOCH600 No1,No2
Next calibration date: (3 2023 Block DAC Oil/Olej
Reflektor f e
Heades/ Range of Metod of zal‘:br(;e'or Lfevel of Sensitivity of
eaaes . . i . 5 . reference: . « . L,
Glowice: observatlon.. .Zalnes estl'mate. Reflektor do Posiom exammatlop. Czulose
obserwacyji: Sposob oceny: . o badania:
skalowania. odniesienia:
48 8x9-70 0+100mm DAC Dspy=@3mm Reference curve 52dB+3dB
4S8 8x9-60 0+100mm DAC Dspr=@3mm Reference curve 50dB+3dB
DL2R-11 0-20mm DAC Back reflection Reference curve 52dB

Classification of defects size:

Ocena, polozenie i orientacja wskazania:

m Acceptable
Speinia wymagania

Not acceptable
Nie spetnia wymagari

Examination date: 21.07.2022 Badania wykonano po 24h od zakoficzenia spawania

Data badania:

Inspected by/ Badajqcy:  Tomasz Krasowski IWT

CERTYFIKAT KOMPETENCJI W BADANIACH NIENISZCZACYCH WG
NORM PN-EN ISO 8712 STOPIEN UT3

Certificate of competence in NDT according to standard PN-EN ISO 9712
urs

Podpls posia tu
Signat,

Krasowski

Report Date:

Data wyst. Raporm:

21.01.2022

Kierownik ZKP:




